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Kondens pa glas

Kondens bildas nar glasets yttemperatur ar lagre an daggpunktstemperaturen hos
den omgivande luften. Vid hdg luftfuktighet och kalla glasytor 6kar risken fér
kondens. Den kan bildas pa saval in- och utsidorna som mellan glasen.

Invandig kondens

Gamla fénster far ibland, framst under den kalla arstiden, kondens pa det inre glaset.
Detta beror pa att fonstret isolerar daligt och att det inre glaset &r mycket kallare an
luften i rummet. Nar varm och fuktig inneluft traffar kallt glas uppkommer
kondensutfallning. Andra orsaker till invandig kondens kan vara dalig ventilation, hog
luftfuktighet eller till exempel gardiner eller fénsterbankar som hindrar
luftcirkulationen intill fonstret. Fénster ar konstruerade fér att klara regn och fukt pa
utsidan men inte fér att motsta Iangvarig kontakt med fukt pa insidan. Om invandig
kondens férekommer under lang tid, kan fonstret ta skada.

Isolerrutor med distanslister i standardutférande ger kéldbryggor i randzonen, vilket
bidrar till att kondens kan uppsta. Aven isbildning kan férekomma i ogynnsamma
lagen.

Atgarder:
» Montera fénstret sa nara innervaggen som mojligt.
> Radiatorer under fonstret.
» Kontrollera ventilationen och 6ka luftcirkulationen.
» Se till sa att fonsterbankar och gardiner inte férhindrar luftcirkulationen.

Kondens mellan glasen

Om varm och fuktig luft fran rummet lacker ut genom otéatheter i ett kopplat fonster
uppkommer kondens pa insidan av det yttre glaset som ar kallt. En orsak kan vara att
huset har 6vertryck sa att luften gar ut genom fénstren i stallet for genom
ventilationskanalerna. Sadana fonster kan ocksa ha bristfallig tatning mellan karmen
och innerbagen som kan bero pa felaktigt montage. Aven hal fér persiennsnéren kan
orsaka mellanglaskondens. Har man fatt kondens mellan glasen i ett kopplat fonster,
kan det ta lang tid innan den férsvinner, da fukten tas upp i travirket som sedan
avdunstar under dagen och ger kondensutféllning.

Nar mellanglaskondens uppstar i isolerrutor, beror detta pa att fukt trangt in genom
forseglingen. Kondensen bildas vanligen mitt pa rutan.

Atgéarder:
» Kontrollera ventilationen sa évertryck inte rader i huset/lagenheten
» Kontrollera tatningslister och fénstermontaget.
» Om kondens har uppstatt, ventilera ordentligt mellan bagarna sa fukten i
tradetaljerna férsvinner, detta kan ta lang tid att bli av med.
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Utvandig kondens

Energieffektiva fonster hindrar rumsvarmen fran att strala ut vilket gor att det yttre
glaset blir mycket kallare an i fonster med samre isoleringsférmaga. Nar det &r kallt
och stjarnklart, forlorar det yttre glaset varme genom utstralning mot natthimlen.
Temperaturen pa det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens
daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt ar hég, sker kondensutfalining mot den kalla
rutan. Om glasets yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas pa
rutan vilket kan intraffa under hést och var nar det ar mycket fuktigt ute och
natthimlen &ar stjarnklar. Omfattningen av den utvandiga kondensen beror, férutom av
klimatet, aven pa byggnadens utformning och dess omgivning. Det kan innebéra att
pa samma fasad, kan vissa fonster ha kondens, samtidigt som andra inte har det.
Utvandig kondens ar inget skadligt utan endast ett bevis pa fénstrets goda
isoleringsférmaga. Den forsvinner frampa morgontimmarna nar det ljusnar och solen
ater bérjar varma.

Fenomenet uppkommer oftast under héstmanaderna augusti, september och oktober
men kan ocksa férekomma nagra enstaka timmar under varen. Kondensen uppstar
framst under dygnets forsta timmar och minskar snabbt efter cirka klockan 06.00.

Atgarder:

> Montera utvandiga markiser.
> Se till sa att glasrutan &r ren, kondens uppkommer oftare om rutan &r smutsig.
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